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Перечень методик, используемых в
Центре коллективного пользования
«Центр исследования минерального сырья»
(ЦКП «ЦИМС»)

В ЦКП «ЦИМС» используются следующие методики аттестованных в Центре стандартизации и метрологии:

1. Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии.
2. Породы горные Методы определения предела прочности при одноосном растяжении.
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